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DETERMINATION DE LA RESISTANCE A LA FLEXION # MO82637 / RF
SOUS CHARGE CENTREE

Finition de surface : scide

Vitesse de chargement : 0,25 MPafs

Orientation de 'axe de chargement ; charge perpendiculaire aux plans d'anisotropie
Distance entre appuis : 250 mm
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Référence échantillon | Largeur au plan de | Hauteur au plan de | Charge de ruplure * Résistance i la
rupture {mm) rupture (mm) (M) fMexion (MPa)
MO82637 31 52.1 35,2 3753 8.9
MOB2637 32 51,8 52.1 2986 8,0
MOB2637 33 51,0 52,3 3148 8.5
MOZ2637 34 50,0 54,8 3045 7,6
MOB263T 35 30,8 55,0 3096 7.5
MOB2637 36 50,2 33,0 211 7.9
MOB263T 37 52,1 523 3090 8,1
MOB2637 38 50,1 32,1 3372 9,3
MOB2637 39 50,1 52,3 2920 8,0
MOS263T 40 50,8 54.6 3029 7.5
Moyenne = 8.1
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Résistance moyenne i la flexion : 8,1 MPa

Résistance & la flexion maximale : 93 MPa

Résistance & la flexion minimale : 75 MPa

Ecarl - type : 06 MPa
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